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ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТА:ПВЙ 

№ 527- 002-14- от 18.02.2014 г. 

Основание для проведения испытаний - решение Органа НИИСФ Р ААСН по 

сертификации продукции по акустическим и вибрационным характеристикам по заявке на 

проведение сертификационных испытаний ООО "Акустик Групп» х/д № 33050 от 

февраля 2014 г. 

НаиАtенование продукции - панели звукопоглощающие стеновые и потолочные 

подвесные Саундлюкс - Техно, Дизайн, Баффл 

Испытание на соответствие - требованиям СП 51. 13330. 2011.»Защита от шума» 

(актуализированная редакция СНиП 23-03-2003) и ГОСТ 23499-2009 

Производитель продукции - ООО "Акустик Групrо>, Россия, 115054, r. Москва, 

ул. :Новокузнецкая, д., 33. стр.2. 

Предъявитель образцов - ООО «Акустик ГруПID> 

Сведения об испытываемых образцах - звукопоглощающие стеновые панели с 

металлической лицевой поверхностью Саундлюкс - Техно и Саундлюкс- Дизайн, 

размерами 2500 х 300 х 40 мм и звукопоглощающие объемные подвесные панели из 

кашированной минераловатной плиты в металлической кассете Саундлюкс- Баффл, 

размереми 1200 х 600 х 100 мм, изготовленные по ТУ - 5760- 010-58196723-2009. 

Дата получения образцов - 05 февраля 2014 г. 

Методика испытаний - ГОСТ Р 53376-2009 «Материаль1 звукопоглощающие. Метод 

измерения звукопоглощения в реверберационной камере» 

Дата испытаний- 10-14 февраля 2014 r. 

Результаты испьпаний приведены в Приложениях 1 и 2 к протоколу № 527-002-14 от 18.02.14. 
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